
 مواد فوتونيةفي مقياس  2سلسلة تمارين 

 شفافة كما زمة ضوء تنفذ عبر صفيحة زجاجية ح :1تمرين 

 المقابل، تعاني انكسارا داخلها و تخرجموضح في الشكل 

 من الجهة المقابلة للصفيحة و يتضح بعد خروجها أن  

 في مسار الاشعة الضوئية المنكسرة   هناك انزياح 

 إلى خارج الصفيحة عن المسار الأولي للأشعة الواردة، 

للأشعة الواردة إليها في إلى خارج الصفيحة عن المسار الأولي ( لمسار الاشعة المنكسرة  أحسب مقدار الانزياح )-1
 .°45في حالة ورود بزاوية  n=1.6ذو قرينة انكسار من زجاج        سمكها  صفيحة حالة

 و شدة  الزجاج ، أحسب كل من قيمة معامل الانعكاس تسقط بشكل ناظمي على سطح  نفرض أن حزمة الضوء -2

الزجاج إلى الضوء ينتشر من  -و بمن الهواء إلى الزجاج  ينتشر الضوء -في حالة :أ )الانعكاسية(  الضوء المنعكس 
 الهواء.

 على صفيحة بشكل ناظمي   ذات شدة ضوئية ترد حزمة ضوئية  : 2تمرين 

 موضوعة         ، سمكها      قرينة انكسار  ناقل ذونصف 

  عندالواردة    أحسب النسبة بين الشدة الضوئية ، (    في الهواء ) 

بفرض أن الصفيحة شفافة للضوء النافذ )غير -1 :السطح الخلفي له منالنافذة    السطح الأمامي للعينة والشدة الضوئية 
𝛼 امتصاصبفرض أن للصفيحة معامل  -2ماصة له(،          . 

            عند طول موجة         انطفاءو معامل         له قرينة انكسار  InPبلور من  :3تمرين 
𝜆 عند  𝛿 الامتصاصو عمق  InPلـ  𝛼أحسب معامل الامتصاص  -1،(   ما يوافق طاقة فوتون ، )       

  .للبلور 𝜒أحسب الحساسية الكهربائية  -InP . 2 /عند السطح الفاصل هواء  و الانعكاسية  طول الموجة المعطاة

 و معامل  الشكل المقابل يوضح طيف كل من قرينة الانكسار : 4تمرين 

 و  𝛼كل من معامل الامتصاص  قيم ، أحسبCdTeلبلور   الانطفاء 

 ،(          ) 50µmعند أطوال الموجة   الانعكاسية 

70µm (       )  100وµm (            )  

 ماذا تستنتج ؟
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